
Observation au microscope à balayage électronique de  la 
qualité d’usinage et de l’état de surface des implants 

EuroTeknika.
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Les mêmes observations ont été réalisées par l’Université sur les 
implants Astra, Centerpulse (Zimmer) Swiss Plus, Straumann, Nobel 

Biocare (Replace) & 3i (Certain Prevail).

Elles n’ont pas permis de déceler une différence qualitative sur les 
critères étudiés entre EuroTeknika et l’ensemble des autres marques.

Fig. 3 – Analyse de la propreté de l’état 
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Fig. 4 – Col de l’implant 

Fig. 5 – Sillons d’usinage 
calibrés et réguliers visibles à
très fort grossissement


